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JUHO Oikaisulaasti

seinapintojen oikaisuun ja slammaukseen

Kayttokohteet

Kivirakenteisten (betoni, harkko, tiili) seindpinto
suun, tasoitukseen ja slammaukseen.

Tekniset tiedot

Sementtisideaineinen rappauslaasti kivirakenteisten

jen korjaukseen, oikai-

Sideaine Sementti

Runkoaine Luonnonhiekka

Lisdaineet TyOstettavyytta ja sddnkestavyyttd parantavia lisaineita.
Vari Harmaa.

Karkeus Suurin raekoko noin 0,6 mm.

Vedentarve Noin 51/ 25 kg sakki .

Kayttdaika Noin 2 tuntia veden lisdyksesta. Lampdtila vaikuttaa kayt-

tbaikaan.

Kovettumisaika

Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta, l[am-
potilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.
Betonialustalla noin 10 mm kerros kovettuu vuorokau-
dessa (18 - 20°C:ssa).

Menekki

Kokonaan tayttd noin 2 kg/m2/mm kerros.

Tayttyvyys

Osittain tayttd max. 50 mm. Paksumpi taytté saattaa pai-
nua tai halkeilla kovettuessaan.

Kokonaan tayttd max 20 - 30 mm / kerta. Paksummat
kerrokset on vaikeita liipata tasaiseksi ilman ohjuria.

Ty6olosuhteet

Alustan, laastin ja huoneen lampétila on oltava yli +10°C.
Kylmemmassa lisdaineet liukenevat hitaasti, ja laasti
kovettuu hitaammin.

Pakkaus

Tasoite toimitetaan 25 kg sékeissa.

Varastointi

Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kos-
teudelta suojattuna. Laasti sailyy oikein varastoituna sul-
jetussa pakkauksessa 1 vuoden.
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Alustat

Tarkista alustan kunto. Alustan pitaa olla kuiva ja kiinted. Suuret vauriot ja kolot esipaika-
taan. Tartuntaa heikentavat aineet (lika, hiontapoly jne.) on ehdottomasti poistettava ennen
laastin levitysta. Ikkunat, putket y.m. pinnat on suojattava huolellisesti. Alusta kostutetaan
kevyesti erittéin kuivissa olosuhteissa.

Sekoitus

Séakillinen tasoitetta sekoitetaan porakonevispildlla sekoittaen noin 3,5 - 4 litraan vetta. Laas-
tijauhe lisatdén puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlampdiseen ve-
teen. Kun koko pulverimééra on sekoitettu veteen jatketaan sekoitusta noin minuutin, kun-
nes massa on tasainen ja ilman paakkuja. Lisaaineiden taydellisen liukenemisen vuoksi ta-
soitemassa seisotetaan noin 5 min (alle 15°C:ssa 10 - 15 min), jonka jalkeen massa sekoite-
taan viela noin ¥ min.

Taman jalkeen laasti on valmis kaytettavaksi.

Ty6n suoritus

Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei saa kiiltdd) hyvan tartunnan varmistamiseksi. Yli n.5
cm syvat kolot ja téaytot suoritetaan kahdessa tydvaiheessa. Laasti levitetédan liipalla tai iske-
tdan rappauskauhalla kiinni seindén. Tasoitus suoritetaan liipalla.

Tyovalineiden pesu

Tyovalineet pestaan vedella valittomasti tyévaiheen paatyttyd. Kuivunut laasti on
poistettavissa mekaanisesti.

Pintakasittely

Kovettunut korjaustyd voidaan pinnoittaa ylitasoitt amalla pohja- ja pintatasoitteella.
Slammattu tai ylitasoitettu pinta voidaan myos taso ittaa pohja- ja pintatasoitteella tai
maalata alkalinkestavalla maalilla.

HUOM!
» Pese tyokalut vedella ennen ty6n aloitusta seké sen paatyttya.
e Viemariin joutunut laasti saattaa aiheuttaa viemari  n tukkeutumista.

e Tama on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei tdy  dellinen tyoselitys. Tydselityk-
seen ja muihin tydvaihetta koskeviin ohjeisiin on t utustuttava huolellisesti ennen tyén
aloittamista. Kayttajan on tarvittaessa osoitettava , etté tydvaihetta koskevia ohjeita on
noudatettu.

Tydsuojelu

Arsyttaa silmia, hengityselimia ja ihoa. Estettava pdlyn muodostuminen ja levidminen tai kaytettava
hengitys-suojainta. Varottava aineen joutumista iho lle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdelta-
va valittdmasti runsaalla vedella ja mentava laadkar  iin.
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